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 Вторичная ионная эмиссия (ВИЭ) с поверхности твердого тела, возникающая при бомбарди-
ровке поверхности ускоренными частицами, заключается в том, что часть распыления атомов поки-
дает поверхность в заряженном состоянии. Более 20 лет наблюдается повышенный интерес к иссле-
дованию физических процессов, происходящих при ВИЭ. Это обусловлено, с одной стороны, широ-
ким применением данного явления для изучения процессов на поверхности и в объеме твердого тела, 
с другой  информация об этих процессах дает возможность проводить послойный анализ твердого 
тела. 

Однако следует отметить, что проблема осуществления количественного анализа с помощью 
ВИЭ не решена. Это в первую очередь объясняется отсутствием законченной теории процесса ионо-
образования при взаимодействии бомбардирующей частицы с поверхностью. Существует большое 
число работ, где предложены различные модели механизма ВИЭ. В ряде случаев они хорошо объяс-
няют экспериментальные результаты и применяются для количественной интерпретации масс-
спектрометрических измерений [1, 2]. 

В основе современных механизмов ВИЭ лежит теория катодного распыления [3], согласно 
которой частица покидает поверхность в результате каскада столкновений. Однако вероятность вы-
лета частицы в нейтральном или заряженном состоянии зависит от большого числа факторов, среди 
которых главным является электронное взаимодействие распыляемого атома с электронной подси-
стемой мишени. В более ранних работах в методе масс-спектрометрии вторичных ионов предложено 
использовать модель образования ионов в плазме, находящейся в состоянии локального термодина-
мического равновесия [4]. С физической точки зрения ее логичнее применить для определения коэф-
фициента относительной чувствительности, получаемой с плазменными источниками ионов. 

Ввиду чрезвычайной сложности процессов, ответственных за образование вторичных ионов в 
[5] в качестве первого приближения предложена квазиравновесная модель, предполагающая, что 
процессы, ведущие к разрушению твердого тела и образованию ионов, равновесны. В соответствии с 
этой моделью количество ионов элемента х в массовом спектре многозарядных ионов определяют по 
суммарному аналитическому сигналу  Nк 

+з, где Nк
+з   количество ионов с зарядом  +. Тогда коли-

чество нейтральных атомов и коэффициент относительного выхода ионов   зависят только от удель-
ной (в расчете на 1 атом) энергии атомизации этого элемента D0х и внутреннего стандарта D0вн.ст 
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где Та   модельная температура атомизации, k  постоянная Больцмана. 
 Если же относительное содержание ионов с зарядом Z  2 в массовом спектре не превышает 
30%, вводят параметр-температуру ионизации Ти, так что 
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где х  и ви.ст  первые потенциалы ионизации элемента х и внутреннего стандарта.  
 С точки зрения количественного  анализа заслуживает внимание возможность термодинамиче-
ского механизма вторичных ионов (ВИ). Впервые этот механизм предложен для эмиссии ВИ из не-
проводящих материалов. Предполагалось существование равновесного распределения энергии между 
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атомами  в  бомбардирующей  области,  а  процесс  ионизации  представлен в виде реакции диссоци-

ации M M e  . Степень ионизации в этом случае вычисляется по формуле СахаЭггерта 
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где  В  функция распределения, Vи  потенциал ионизации изолированного атома. 
 Интересные, с практической точки зрения, квантомеханические модели предложены в [57]. 
Основная задача, которую ставят перед собой авторы этой модели в отличие от термодинамической, 
заключается в выводе формулы, позволяющей найти величину вероятности ионизации Р+, степень 
ионизации + и коэффициент эмиссии вторичных ионов. Согласно этому механизму атомы, покида-
ющие поверхность, в результате распыления ионами инертных газов (например, Аr+) возбуждаются 
или превращаются в ионы посредством квантомеханических переходов. Для их описания принимает-
ся адиабатическое приближение, то есть при движении частицы от поверхности время непрерывного 
изменения электронного состояния от зонной структуры металла до изолированного атома намного 
больше времени электронного перехода. Вероятность такого перехода представлена выражением 
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где ф  и и   конечная и начальная волновые функции: Vt  скорость изменения потенциала;           
Е  разность энергий между начальными и конечными состояниями. В случае ионизации                  
Е = Ви   . 
 Наиболее хорошо согласуется с экспериментом формула  для вычисления коэффициента ВИЭ 
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где С  коэффициент распыления по Зигмунду, А  энергия связи поверхностного атома, а  расстоя-
ние от поверхности. 
 Расчеты по определению степени ионизации и вероятности выхода  ВИ, проведенные для раз-
личных систем частица  мишень, показали, что ни один из предложенных выше механизмов не со-
гласуется с экспериментальными результатами. При сопоставлении рассчитанных по [810] значени-
ях степени ионизации и вероятности выхода ВИ с экспериментальными получены расхождения, со-
ответствующие 512. Это дало нам основание предложить несколько другой подход к объяснению 
вторичной ионной эмиссии на основе предложенного в [11]. 
 Согласно этому механизму первичный ион (атом), взаимодействуя с поверхностью мишени, 
вызывает каскад столкновений, которые, распространяясь по твердому телу, передают момент дви-
жения атомом кристаллической решетки. Часть атомов кристаллической решетки, получившая мо-
менты движения с вектором, направленным в сторону поверхности, может преодолеть силы связи с 
ней и вылететь в вакуум [12], подобно ионным ядрам. В результате эффекта многих тел электроны 
металла экранируют поле заряда, который возникает вокруг ионного ядра. Согласно [11], экраниру-
ющее поле движется вместе с ионами, оторвавшимися из решетки, образуя псевдоатом. При пересе-
чении границы металлвакуум часть экранирующих электронов отражается благодаря существова-
нию на границе потенциального барьера. В результате появляется определенная вероятность распы-
ления некоторых атомов в заряженном состоянии. Рассчитаем эту вероятность, принимая потенциал 
в металле Вu = ( + Еф +Вa ),а в вакууме  В2 = 2 Ви, где Еф   уровень Ферми. В [12]  это выражение 
дано в виде  
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 Для конкретных расчетов можно принимать Ва = 2Виехp[r0], где 2 = 42Н(Еф) [Н(Еф)]  
плотность состояний на уровне Ферми. 
 Расчеты значений Р+ для некоторых металлов представлены в таблице 1. Здесь же приведены 
экспериментальные данные относительных выходов вторичных ионов для этих же мишеней, бомбар-
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дируемых ионами аргона с энергией 5 кэВ и плотностью тока 10 мкАсм2 при перпендикулярном па-
дении первичного пучка. Значение относительного выхода определялось как отношение интенсивно-
сти вторичных ионов J+ к первичным. Как видно из таблицы, довольно большое расхождение рассчи-
танных и экспериментальных значений относительных выходов ионов из металлов наблюдается для 
механизмов [8, 10, 11, 14]. 

Удовлетворительное совпадение с расчетным получено для металлов Мg, Тi, Fe, Ni, Cu, Аg и 
Та. Наиболее сильное расхождение (более двух порядков) характерно для Аl  и Сu, которое обуслов-
лено, по-видимому, большим коэффициентом распыления этих металлов. 

В ряде работ (например, [13]) предлагается модель, именуемая кинетической эмиссией ВИ,  
основанной на образовании возбужденных состояний атомов при распылении. Такая картина может 
наблюдаться в результате сильных (около 10 кэВ) столкновений первичных ионов с атомами решет-
ки. При этом часть смещенных атомов кристаллической решетки может терять один из своих элек-
тронов внутренних уровней энергии. Если эта вакансия сохраняется при выходе атома в вакуум, то 
избыток энергии может использоваться для Ожеионизации в вакууме, в результате образуются ион 
и электрон с характеристической энергией. Здесь уместно отметить, что процесс ионизации распыля-
емых атомов определяется вероятностью образования возбуждения и временем жизни такого состоя-
ния, то есть вероятностью его выживания при выходе атома.  
 На наш взгляд, указанный механизм имеет место только для легких металлов (Аl, Мg, Сu), у  
которых время вакансий электронов на уровне 2р достаточно велико, чтобы сохранить ее до выхода 
атома в вакуум.  
 

Коэффициенты относительных выходов ВИ различных металлов 
 
Ме-
талл 

Эксперимен-
тальное значе-

ние 

[1, 2] [8] [10] [11,14] 

Мg 
Аl 
Si 
Ti 
Fe 
Ni 
Cu 
Ag 
Ta 

(5,710,10)10-3 
(2,510,05)10-2 
(3,050,04)10-2 
(6,350,05)10-3 
(1,250,05)10-3 
(2,960,15)10-2 
(4,350,05)10-3 
(21,050,05)10-3 
(7,350,04)10-3 

(0,360,05)10-3 
(0,720,04)10-3 
(0,350,03)10-3 
(3,230,05)10-3 
(5,230,04)10-3 
(1,030,02)10-2 
(1,250,05)10-3 
(2,550,05)10-3 
(6,650,05)10-2 

(0,110,01)10-2

(125003)10-3 

(018002)10-3 

(815005)10-3 

(962003)10-3 

(835005)10-3 
(537004)10-3 

(525005)10-3 

(875005)10-3 

(0,560,02)10 
(063003)10-2 

(125005)10-3 

(1021003)10-3 

(863003)10-2 
(311015)10-3 
(335005)10-3 

(865005)10-3 
(1135005)10-3 

(0,170,03)10 
(095005)10-3 

(215005)10-3 

(135005)10-3 
(605005)10-3 

(357004)10-3 
(875005)10-3 

(335004)10-3 
(1003003)10-3

  
 Отметим, что для металлов, у которых электроны внешних уровней достаточно эффективно 
экранируют более глубокие уровни электронов с характеристической энергией, экспериментально не 
обнаруживаются в общем потоке вторично – ионно-электронной эмиссии. Для этих металлов приме-
нимы подходы, объясняющие образование возбужденного состояния, энергия которого достаточна 
для ионизации в вакууме. В этом случае обязательным условием является образование вакансий на д 
уровне. Поскольку скорость атома через границу металлвакуум меньше скорости электронов прово-
димости металла, то атом при пересечении границы должен получить необходимое число электронов 
и нейтрализоваться. 
 Таким образом, на основе изложенного можно сделать вывод, что теория механизма ВИЭ не 
является завершенной, хотя и наметился ряд перспективных направлений решения проблемы [15, 16]. 
По-видимому, невозможно рассчитывать на эффективность одной модели для всех случаев взаимо-
действия ионов любого типа с мишенями различной природы. Одна из основных трудностей, с кото-
рой встречаются авторы механизмов, состоит в сложности проверки согласования теории с экспери-
ментом. Это вызвано прежде всего отсутствием надежных  экспериментальных данных по степени 
ионизации. Кроме того, существует неоднозначность в определении параметров, необходимых для 
описания процессов в системе металлатом, как критическое расстояние а, скорость распыления ато-
мов и ионов, энергия связи поверхностного атома и ряд характеристик электронной структуры  по-
верхности металла. Поэтому основные направления исследований подобного рода должны иметь до-
статочно точек соприкосновения теории с экспериментом. Другими словами, экспериментаторы 
должны строго соблюдать условия теоретических предпосылок, а теоретики  учитывать условия 
эксперимента. 
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Summary 
 

 Results of analysis of conformity of experimental data concerning contribution of the secondary 
ions from the metals surface with various model mechanisms are given in the paper. It is shown, that 
due to extremely complication of the processes, responsible for formation of the secondary ions it is im-
pressible to rely on effectiveness of one model for all cases of interaction of the initial particles of any 
type with targets of various physical – chemical properties. 
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